




Elaborado por:
Desenvolvimento Técnico

BOLETIM TÉCNICO
LUVAS DE PVC

LUVAS DE SEGURANÇA DE PVC
CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS

SUBSTÂNCIA LUVA  PVC SUBSTÂNCIA LUVA  PVC SUBSTÂNCIA LUVA  PVC
Acetona N Hidrosulfato de sódio R Ácido fosfórico concentrado R
Ácido sulfúrico R Lixívia cáustica concentrado R Óleo de ricino R
Amoníaco concentrado R Clorito de cálcio gás R Óleo vegetal R
Amoníaco 30% R Carbolínio N Ácido nítrico concentrado N
Ácido fórmico 50% RR Cloreto de sódio R Ácido nítrico 50% RR
Álcool anílico 96% R Água régia RR Ácido nítrico 10% R
Éter etílico R Sulfato de cobre concentrado R Ácido clorídrico concentrado R
Benzina RR Clorito de magnésio gás R Ácido clorídrico 10% R
Benzol N Álcool metílico R Sulfeto de carbono N
Ácido bórico 3,7% R Clorito metílico N Ácido sulfúrico concentrado RR
Acetato butílico N Ácido láctico concentrado R Ácido sulfúrico 50% R
Álcool butílico 96% RR Ó Leo mineral RR Ácido sulfúrico 10% R
Clorofórmio N Benzol monoclórico N Solução de soda R
Ortonato de cloro N Carbonato de cálcio metálico gás R Óleo fino para fusos R
Água clorada gás RR Solução de óxido de sódio 40%  RR Estirol , estireno N
Ácido crômico concentrado RR Nitrobenzeno RR Terebentina , água rás RR
Ácido crômico 10% RR Solvente nítrico N Tetracloreto de carbono N
Óleo diesel R Óleo animal R Tetrahidrofurano N
Cloreto de aço III gás R Ácido oxálico concentrado R Toluol , tolueno N
Ácido acético glacial concentrado R Óleo de parafina R Tricloretileno N
Ácido cítrico concentrado R P-3 solução gás R Lixívia , barrela R
Óleo vegetal R Perclorato N Água R
Óleo animal R Percloretileno N Silicato solúvel de sódio R
Ácido fluorídrico R Permanganato concentrado R Água oxigenada 30% R
Aldeído fórmico R Óleo mineral R Gordura animal R
Ácido tânico R Fenol RR Xileno RR
Glicerina R Fenol 8% RR Ácido cítrico R

TABELA DE RESISTÊNCIA QUÍMICA – classificação por substância

N - NÃO RESISTENTE
R - RESISTENTE

RR - RESISTENTE COM RESTRIÇÃO


